Vid applicering av Florosil TS anvand lamplig
skyddsutrustning samt gummihandskar och

Komponent 1 och 2 blandas med en lagvarvig
borrmaskin enligt angivna blandningsférhallanden

Primning av underlaget kan géras 48 timmar efter andra
strykningen. Primer for icke sugande underlag bér anvéndas

Avjamningsmassan trkas maskinellt och fukt méts innan
golviaggning. Den relativ fuktigheten far ej dverstiga 65%.

Rengér underlaget fran damm, betonghud, olja, farg,
lim, primer, dammbindning eller andra féroreningar

Applicera T:a strykningen med en roller. 2:a varvet
appliceras lampligast 1-2 timmar efter 1:a strykningen

Avjamningsmassa pa minimi 5mm appliceras pa
underlaget enligt anvisningar fran anvanda primer

fter uppndda fuktvarden utfors golvléggningen.




